
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                      

附件 2 
新版标准 GB 18581-2020 检验要求 

认证单元 
名称 

检测项目 检测标准 

醇酸类清漆 

VOC 含量 GB 18581-2020 第 6.2.1 条 
总铅（Pb）含量 GB 18581-2020 第 6.2.3 条 

可溶性重金属含量 
镉（Cd）含量 

GB 18581-2020 第 6.2.4 条 铬（Cr）含量 

汞（Hg）含量 

乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇
乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二
甲醚、三乙二醇二甲醚） 

GB 18581-2020 第 6.2.5 条 

苯含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
多环芳烃总和含量（限萘、蒽） GB 18581-2020 第 6.2.8 条 
卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、
1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙
烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） 

GB 18581-2020 第 6.2.11 条 

醇酸类色漆 

VOC 含量 GB 18581-2020 第 6.2.1 条 
总铅（Pb）含量 GB 18581-2020 第 6.2.3 条 

可溶性重金属含量 

镉（Cd）含量 

GB 18581-2020 第 6.2.4 条 铬（Cr）含量 

汞（Hg）含量 

乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇
乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二
甲醚、三乙二醇二甲醚） 

GB 18581-2020 第 6.2.5 条 

苯含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
多环芳烃总和含量（限萘、蒽） GB 18581-2020 第 6.2.8 条 
卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、
1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙
烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） 

GB 18581-2020 第 6.2.11 条 

硝基类
清漆 
（限工
厂化涂
装使用） 

VOC 含量 GB 18581-2020 第 6.2.1 条 
乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇
乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二
甲醚、三乙二醇二甲醚） 

GB 18581-2020 第 6.2.5 条 

苯含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
多环芳烃总和含量（限萘、蒽） GB 18581-2020 第 6.2.8 条 
甲醇含量 GB 18581-2020 第 6.2.10 条 
卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、
1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙
烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） 

GB 18581-2020 第 6.2.11 条 

邻苯二甲酸酯总和含量[限邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄 GB 18581-2020 第 6.2.12 条 



 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                      

酯（BBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）、
邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异葵酯（DIDP）] 

硝基类
色漆 
（限工
厂化涂
装使用） 

VOC 含量 GB 18581-2020 第 6.2.1 条 
总铅（Pb）含量 GB 18581-2020 第 6.2.3 条 

可溶性重金属含量 

镉（Cd）含量 

GB 18581-2020 第 6.2.4 条 铬（Cr）含量 

汞（Hg）含量 

乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇
乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二
甲醚、三乙二醇二甲醚） 

GB 18581-2020 第 6.2.5 条 

苯含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
多环芳烃总和含量（限萘、蒽） GB 18581-2020 第 6.2.8 条 
甲醇含量 GB 18581-2020 第 6.2.10 条 
卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、
1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙
烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） 

GB 18581-2020 第 6.2.11 条 

邻苯二甲酸酯总和含量[限邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄
酯（BBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸二辛酯（DNOP）、
邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异葵酯（DIDP）] 

GB 18581-2020 第 6.2.12 条 

聚氨酯
类清漆 

VOC 含量 GB 18581-2020 第 6.2.1 条 
乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇
乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二
甲醚、三乙二醇二甲醚） 

GB 18581-2020 第 6.2.5 条 

苯含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
多环芳烃总和含量（限萘、蒽） GB 18581-2020 第 6.2.8 条 
游离二异氰酸酯总和含量[限甲苯二异氰酸酯(TDI)、六亚甲基二异氰酸
酯(HDI）] 

GB 18581-2020 第 6.2.9 条 

卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、
1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙
烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） 

GB 18581-2020 第 6.2.11 条 

聚氨酯
类色漆 

VOC 含量 GB 18581-2020 第 6.2.1 条 
总铅（Pb）含量 GB 18581-2020 第 6.2.3 条 

可溶性重金属含量 

镉（Cd）含量 

GB 18581-2020 第 6.2.4 条 铬（Cr）含量 

汞（Hg）含量 

乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇
乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二
甲醚、三乙二醇二甲醚） 

GB 18581-2020 第 6.2.5 条 

苯含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 GB 18581-2020 第 6.2.6 条 
多环芳烃总和含量（限萘、蒽） GB 18581-2020 第 6.2.8 条 
游离二异氰酸酯总和含量[限甲苯二异氰酸酯(TDI)、六亚甲基二异氰酸 GB 18581-2020 第 6.2.9 条 



 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                      

酯(HDI）] 

卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1，1-二氯乙烷、
1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙
烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） 

GB 18581-2020 第 6.2.11 条 

 


